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Lackaufbereitung

Far konsequente Lackpflege ist es nie zu frih, hochstens zu spat. Dann kann

immer noch eine professionelle Lackaufbereitung wahre Wunder wirken und oft sogar eine

Alternative zur Neulackierung sein. 9eLr erklart glanzende Geheimnisse
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ein Porsche 964 Cabrio aus dem
Jahr 1991 besitzt noch seine Erst-
lackierung in ,,Indischrot®. Dem
Alter entsprechend gab sich die Au3enhaut
inzwischen verwittert, etwas stumpf, und die
Farbe war nicht mehr so kréftig rot wie ein
Neulack. Doch das sollte sich jetzt andern.
Eine neue, gut ausgefiihrte Lackierung

kostet allerdings einige tausend Euro. AuBer-

dem wire mit der neuen Haut auch der
Charme der Unbertiihrtheit unwiederbring-
lich weg. Eine mdgliche Alternative zum

1 Fast wie neu lackieren. Verwitterte
Lacke kénnen oft gerettet werden

2 Beulensuche. Die Linien miissen parallel
laufen, sonst ist es eine Beule

3 Abbauen, was geht. Die Reste der alten
Lackpflege miissen weg

4 So stellte sich der alte Lack in der
VergroBerung dar

Lackierer heif3t ,,professionelle Lackauf-
bereitung®. Diese hat mit der Fahrzeugauf-
bereitung, wie sie der Gebrauchtwagen-
hindler um die Ecke praktiziert, wenig zu
tun. Wer dem Lack seines Porsches wirk-
lich etwas Gutes tun mochte, muss schon
einen ordentlichen Betrag in die Hand
nehmen und einen renommierten Fachbe-
trieb aufsuchen. Die Firma ,,EXIT car® in
Schwentinental bei Kiel bereitet auch
Kundenautos des Porschezentrums Kiel auf.
Mit meinem Porsche 964 Cabriolet habe

ich deshalb dort die Probe aufs Exempel ge-
macht. Mit iiberraschendem Ergebnis.
,,Die meisten Leute lackieren viel zu
friih®, erzahlt mir Inhaber Sonke Hoffmann
bei unserem ersten Gesprach auf dem Hof
seiner Werkstatt. Einen ordentlichen Pflege-
zustand meines roten Elfers bestdtigte Hoft-
mann zundchst, um seine Aussage nach
der genaueren Begutachtung allerdings zu
relativieren. ,,Auch an diesem Fahrzeug sind
die im Laufe der Jahre entstandenen typi-
schen Gebrauchsspuren zu sehen, die auch
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durch falsche Pflege entstanden sind*, so
Hoffmann. Also Verwitterungen und Mat-
tierungen an allen Oberflichen, Vermil-
chungen im Lack, miBiger Glanz. Und {iber-
all lieBen sich dariiber hinaus die ,,Spuren
der Stadt®, also leichte Dellen sowie Stein-
schldge finden und zudem gébe sich die
Kunststoff-Heckscheibe des Stoffdaches
iiberaus verwittert und undurchsichtig.

Die richtige Aufbereitung eines verwit-
terten Lacks bedeutet fiir Spezialisten wie
Hoffmann, die Oberfliche des Lackes zu
schleifen, ohne jedoch dessen natiirliche
Struktur zu beeinflussen. Das erfordert
einen Schleifplan und sehr viel Erfahrung,
damit der Lack nicht zu diinn wird. ,,Viele
Fahrzeug-Aufbereiter schleifen falsch und
schmieren dann mit einem silikonhaltigen
Mittel die alten und neu entstandenen Rie-
fen einfach zu. Das sieht dann zunéchst toll
aus, aber nach vier Wochen ist das Silikon
weg und der Wagen sieht schlimmer aus als
vorher®, beméngelt der Profi. ,,Wenn man
einen nachhaltig verbesserten Originallack
haben mdchte, ist das sehr viel Aufwand
und erfordert neben dem richtigen Material
auch sehr viel Zeit.

Stark verwitterte Lacke
bendtigen eine
andere Vorgehensweise
als neuwertige

Polieren bedeutet fiir den Profi nicht ein-
wachsen, sondern das Schleifen des Lackes
durch ein Poliermittel mit leichter Kérnung.
Und genau dort beginnt auch das Problem
fiir den Laien: Jeder Lack ist anders zu be-
werten, was seine Beschaffenheit und den
Zustand angeht. Neue, wasserbasierte Lacke
verhalten sich beim Polieren anders als
altere Lacke auf Losungsmittel-Basis. Und
stark verwitterte Lacke bendtigen eine
andere Vorgehensweise als neuwertige. Ver-
schiedene Poliermittel lassen sich mit unter-
schiedlichen Schleifpads und Schleiftellern
kombinieren, die ebenfalls den Lackabtrag
beeinflussen. Schleifpads und Politur miis-
sen unbedingt zusammenpassen, und dieses
Wissen erfordert eben sehr viel Erfahrung.
Sonke Hoffmann und seine Mitarbeiter
erstellen vor Beginn der Arbeiten eine Diag-
nose mittels einer Tageslichtlampe und einer
Lupenkamera und entwerfen danach einen
»Schleifplan®. Festgestellt werden dabei
,Hologramme®, das sind gleichgerichtete
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5 Fingerfertigkeit. Unsereiner

kleckert mit dem Lackstift, der Profi trifft
6 Schichtdickenmessung. Diese
Lackstarke reicht locker fiir das Polieren
7 Grausamer Anblick. Unter dem
Mikroskop wird der Lack zur Mondlandschaft
8 Nicht vergreifen. Schleifpads sind

eine Wissenschaft fiir sich

9 Fingerspitzengefiihl notwendig.

Der Schleifklotz glattet Lackiiberstande
vom Ausbessern

feinste Kratzer, verursacht durch Biirsten
oder Poliermaschinen, groBere Kratzer
(,,Spinnenweben“ durch Handwaschbiirsten),
Gebrauchskratzer (durch Sand, Vogelkot),
sowie der allgemeine Grad der Mattierung.
Anschliefend wird der Stundenaufwand
kalkuliert.

Bei meinem Versuchs-964er wird das
grofle Programm durchgefiihrt. Das be-
deutet, simtliche Anbauteile wie Spiegel
und Tirgriffe, die sich einem durchgehen-
den Schleifvorgang in den Weg stellen, wer-
den zunidchst abgebaut. So muss nicht
,-drum herum*® geschliffen werden, was ein
perfektes Ergebnis erschwert. Ebenfalls ent-
fernt werden die Seitenverkleidungen der
Schweller, um dort zu reinigen und Lack-
schidden ausbessern zu kénnen. Zu Beginn
der Arbeiten wascht Hoffmann den Elfer

zundchst intensiv mit der Hand, alle offenen
Klappen und Radldufe spiilt er mit der
Waschlanze kriftig aus, und die Wasserab-
laufe befreit er von Schmutz. Festgeklebten
Schmutz entfernen die EXIT car-Mitar-
beiter von allen lackierten Flichen und den
Leuchten. AnschlieBend wird mit einer
speziellen Knetmasse alles abgehoben, was
hartnéckig dem Lack anhaftet. Vorsicht, bei
harter Knete kann es zu Mattierungen kom-
men, wenn man es selber versucht. ,,Damit
lernt man bereits jeden Quadratzentimeter
des Fahrzeugs gut kennen®, freut sich Hoft-
mann. Der Vorgang dauert etwa eine Stunde
und erfordert das Arbeiten mit einer Spriih-
lotion als Gleitfilm. Gummiteile sowie un-
lackierte, offenporige Kunststoffe werden
mit einem hochwertigen ,,Schmutzradierer*
behandelt, nachdem die Verschmutzungen
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mit Wasser oder einem Scheiben-
reiniger eingeweicht wurden. Das

ist ein fest aufgeschaumter Schwamm,

der schleifend die Gummi- und Kunststoff-
oberflaichen von Dreck und Riickstdnden
befreit. Mit einem Mikrofasertuch kann man
die Teile anschlieBBend trockenreiben. ,,Man
wundert sich oft, wie natiirlich die Ober-
flachen anschlieSend wieder aussehen®, so
der EXIT car- Inhaber.

Ein moderner Lack ist

60 bis 80 Mikrometer stark,
ein dlterer schon mal 120
bis 160 Mikrometer

Bevor der eigentliche Poliervorgang beginnt,
werden alle offenporigen Kunststoffe ver-
siegelt, damit keine Polierpaste, Schleif-
riickstinde oder Verunreinigungen dort

hineingearbeitet werden. Sind am

Fahrzeug sehr viele Gummiteile

verbaut, werden diese abgeklebt. Das

gleiche gilt fiir lackierte Karosseriekanten,

an denen man versehentlich zu viel Lack

wegpolieren konnte. Dort wird spéter vor-

sichtig nachgearbeitet. ,,Bis hierher sind

schonmal drei Stunden weg®, ist die Erfah-
rung von Hoffmann.

Nun wird ein Schleifweg gefunden, der
moglichst viele Kratzer wegpoliert, aber
dabei moglichst viel Lack stehen lésst. ,,Mit
zwei bis fiinf Mikrometern Lackabrieb
sollte man als Kompromiss zufrieden sein,
damit man diesen Vorgang nach einigen
Jahren wiederholen kann und der originale
Lack moglichst lange erhalten bleibt™. So
werden die wirklich tiefen Schrammen nicht
beseitigt, diesen muss man sich dann anders

widmen. Ein moderner Lack ist iibrigens
60 bis 80 Mikrometer stark, ein dlterer Lack
auch schon mal 120 bis 160 Mikrometer.
Nach der obligatorischen Lackdickenmes-

sung mit einem entsprechenden Gerét kann
Hoffmann abwigen, mit welcher Schleif-
paste er beginnt. Mit jedem Schleifgang
wird die Paste feinkorniger, bis die letzte
Paste dem Lack bereits einen betriachtlichen
Glanz verleiht. Jede der verwendeten Pasten
hat ihre eigene Charakteristik hinsichtlich
Abrieb und Glanz. Auch zwischendurch
wird die Lackdicke gepriift, um nicht zu viel
Material wegzunehmen.

In Ausnahmefillen werden bei sehr hoher
Lackstirke fiir schwierige Bereiche auch
schon mal Kunststoffschleifpapiere ohne
Koérnung genommen, deren strukturierte
Oberflache einem Schleifpapier mit einer
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2500 bis 3000er Kdrnung entspricht.
Dabei gibt es Materialien, die die natir-
liche ,,Orangenhaut™ des Lackes nicht be-
eintrachtigen und die punktuell behandelten
Stellen weiterhin natiirlich aussehen lassen.
Poliert wird bei EXIT car grof3fldchig mit
der Poliermaschine, wobei die Drehzahl
begrenzt wird, um den Lack und die Politur
nicht zu sehr aufzuheizen. Um keine neuen
Hologramme in den Lack zu polieren, sind
sehr viel Fingerspitzengefiihl und Erfahrung
notig. Ein kompletter Poliergang braucht
bei einem klassischen Porsche etwa zwei
Stunden Zeit. ,,Das ganze Fahrzeug ist ein
Schliff*, sagt Hoffmann, ,,fiir ein perfektes
Finish sind schon mal sechs oder sieben
Schleifgéinge erforderlich. Damit die unter-
schiedlichen Kérnungen der Schleifmittel
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sich nicht vermischen, wird grund-
sitzlich bei jedem Arbeitsgang ein
neuer Schwamm genommen.

Bei unserem 964 Cabrio war das Ergeb-
nis sehr beeindruckend, der Wagen sah nach
der Behandlung aus wie frisch lackiert. ,,Das
ist dann der tatsdchliche Zustand des Autos,
der nicht durch Pflegemittel vorgetduscht
wird®, sagt Hoffmann nicht ohne Stolz. Die
typischen Steinschlige am Vorderwagen
und an den seitlichen Kotfliigel-Ausbuch-
tungen hatte Hoffmann zuvor mit Lack aus
dem Lackstift tiberfiillt, getrocknet und
dann die Uberstéinde mit einem Schleifstein
geglattet. Damit wurden die kleinen Lasio-
nen praktisch unsichtbar. Lackschidden unter
den Verblendungen wurden ebenfalls mit
dem Lackstift ausgebessert.

Der abschlieBende Schutz mit einer Ein-
oder Zweikomponenten-Nano- Versiegelung
hélt je nach Mixtur ein bis zwei Jahre und
kann dann leicht erneuert werden. Dieser
Schutzist erforderlich, damit die Lackober-
fliche nicht gleich wieder durch Umwelt-
einfliisse angegriffen wird. Als letzte Schicht
wird dariiber noch ein Wachs, mdoglichst ein
Carnuba-Wachs, aufgetragen. Hier macht
Sonke Hoffmann eine Ausnahme von seiner
Silikon-Aversion: ,,Als Emulgator haben
diese Wachse oft Silikon in der Zusammen-
setzung. Hier sollte man aber unbedingt
darauf achten, dass es lackierfreundliches
Silikon ist, ansonsten bekommt man bei
spéterer Beilackierung grofe Probleme*.
Damit ist ein Silikon gemeint, das sich pro-
blemlos iiberlackieren ldsst. Manche Sili-
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10 Es wird gut. Nach einigen Schleifgangen glanzt der 964er wieder

11 Handarbeit. Das Wachs wird ohne Kraftaufwand per Hand aufgetragen
12 Reststarke. Die Lackdicke reicht immer noch fiir eine weitere Aufbereitung
13 Aufwandig. Typenschild abgehoben und punktgenau wieder aufgeklebt
14 Die Anbauteile und Gummis wurden ebenfalls wieder aufgefrischt

kone sind lackvertriaglich, andere nicht. Da

sich Silikonreste nur schwer komplett vom
alten Lack entfernen lassen, kann es sein,
dass die neue Lackschicht sonst abgestoflen
wird und Blasen wirft. Naheres erfahrt man
bei den Herstellern der Wachse.

Der Neulack ist mindestens
ebenso schiitzenswert wie
ein aufbereiteter Altlack

Im Komplettprogramm fiir unseren klassi-
schen Elfer waren bei EXIT car noch die
Innenraumpflege, die Lederpflege sowie das
Polieren der milchigen Heckscheibe ent-
halten. Wie diese Arbeiten von den Profis
durchgefiihrt wurden, verraten wir Thnen im
ndchsten Heft. Alle anfallenden Arbeiten
wurden unserem Eindruck nach mit grofer

Sorgfalt und Sachkenntnis, fast mit Liebe
zum alten Porsche durchgefiihrt. Das Ergeb-
nis ist dann auch ein 911, Baujahr 1991, der
fast wie ein Neuwagen da steht.

,Eigentlich kommen die Leute viel zu
spat zu uns®, so Hoffmanns {iberraschende
abschlieende Aussage. ,,Der Neulack ist ja
mindestens so schiitzenswert wie ein auf-
bereiteter Altlack. Sowie der neue Porsche
die Verkaufshalle verlasst, sieht sich die Lack-
schicht vielfachen Angriffen ausgesetzt. Wir
konnen den Lack mit einer hoch gldnzen-
den und harten ,,Opferschicht* versehen,
dann bleibt die Lackierung viel 1dnger neu-
wertig®, meint der Glanzprofi.

Die Arbeiten, die an meinem 964er durch-
geflihrt wurden, kosteten insgesamt zirka
1500 Euro, davon entfielen rund 1000 Euro

auf die Lackaufbereitung. Die iibrigen ange-
fallenen Arbeiten wie die Entfernung der
Dellen, die Verdeck- und die Innenraum-
pflege inklusive des Kofferraums wurden
mit 500 Euro veranschlagt. Gut investiertes
Geld, denn der optische Wertzuwachs diirf-
te die Kosten um einiges iibertreffen.

Fiir das sogenannte ,,kleine Programm®
veranschlagt Hoffmann beim alten Elfer
zirka 500 Euro. Dann werden keine Teile
abgebaut, sondern es wird ,,auf3en herum*
geschliffen. Generell sind die Kosten sehr
vom Zustand des Lackes abhingig. Bei
neuwertigen Lacken sind deutlich weniger
Arbeitsginge notwendig. Insofern gibt es
nur individuelle Preise, selbstverstindlich
wird vorab ein Kostenvoranschlag gemacht
und dieser auch erldutert. >
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Kann man so eine Aufbereitung auch in
der heimischen Garage erledigen? Ein kla-
res,,Jein“. Das Schleifen des Lacks und das
Herausziehen von Beulen sollte man ein-
deutig dem Profi iiberlassen, denn ohne
Erfahrung kann man mehr falsch als richtig
machen. Dann ist der Lack womdoglich un-

rettbar. Das Beseitigen von Steinschldgen,
Kratzern oder kleinen mattierten Stellen
geht mit handwerklichem Geschick schon
eher zuhause. Die eindeutige Doméne im
hiuslichen Bereich ist allerdings die reine
Pflege von Lack, Chrom und Kunststoff-
teilen — und natiirlich des Innenraums. &

Da freuen sich auch der Chef S6nke Hoffmann (rechts) und sein Mitarbeiter Jens Barg, iiber ein perfektes Ergebnis

Kontakt:

EXIT Car Service
Lise-Meitner-StraBie 4

24223 Schwentinental OT Raisdorf
Telefon: (04307) 9392707
www.exit-car.de




